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Detalhe R02 - Colmatagem Superficial com Resina a Base de Epéxi.

Em planta Corte C.01

(Situagao existente)

Fissura com abertura
inferior a 0,3 mm

Peca de concreto
fissurada
C.01 :
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Fissura ~
METODOLOGIA DE EXECUGCAO:
Detalhe 01
Peca de concreto 01 - Desbastagéo das fissuras ao longo do seu comprimento, obtendo um goivete em forma
fissurada de cone, continuo e uniforme, com largura de 2,0 cm e profundidade de 1,0 cm, conforme
Detalhe 01 Detalhe 01;
Em U_ anta Detalhe cava 02 - Limpeza com jato de ar, para retirar todas as particulas soltas;
(Em tratamento) 03 - Aplicagdo de resina a base de epodxi (densidade > 1,6), por meio de espatula,
. % preenchendo totalmente as cavidades ao longo da fissura;
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